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Conteudo:

1. Processo da Galvanizacéo por Imersédo a Quente - Diferenca com a Zincagem
Eletrolitica;

Normas a serem utilizadas;

Apresentacao da norma ABNT NBR 6323 — Especificac&o - Revisada;

Normas de controle de qualidade do produto galvanizado;

A importancia do projeto na especificacdo da galvanizacéo por imerséo a quente;
Consideractes na especificacdo do aco galvanizado pintado — Sistema Duplex;

Aplicacbes de aco galvanizados;
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1.Processo da Galvanizacao

por Imersao a Quente
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1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;

ESCOLHA PELO SISTEMA DE PROTECAO:

O responsavel pela escolha do sistema de protecdo - seja ele pintura, galvanizacao
ou galvanizado pintado (sistema duplex) - devera responder a algumas questdes
basicas, tais como:

* Qual € o grau de agressividade sobre o sistema de protecdo escolhido ao
ambiente e a propria sociedade, durante a aplicacado inicial e por toda a manutencéo
futura da estrutura?

* Quais sao os custos iniciais e de manutencao previstos para o sistema de
protecao, ao longo da Vida Util de Projeto (VUP)?
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1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;
Como posso proteger o aco carbono ou o ferro fundido, da acdo do meio ambiente:

O OLEO: -

O GRAXA;

O PINTURA;

Q VERNIZ;

O RESINA; SIMPLES

OGALVANOPLASTIA: - ADERENCIA
«  ZINCAGEM ELETROLITICA SUPERFICIA
«  NIQUELACAO L
«  CROMACAO
- COBREACAO....

UMA GRANDE DIFERENCA
DIFUSAQO DO ZINCO

0 GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE } NA REDE
CRISTALINA DA

PECA
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1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;

DEFINICAO: E um processo de revestimento de zinco no aco carbono, ferro
fundido ou aco patinavel, que se encontram na forma de pecas, estruturas, de
varios formatos, tamanhos e compIeX|dade internamente e externamente.

Cuba de Zinco liguido a uma temperatura entre 450° e 460° Graus Celsius. 6
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Nao Ferrosos
1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;

E conhecido também no mercado como:
. ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;

«  ZINCAGEM A FOGO;
«  GALVANIZACAO A FOGO.
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1. Processo da Galvanizagéo por Imerséo a
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Quente;

Oferece dupla protecao: Barreira e Catodica.

BARR

Camadas

_ Eta(zn)
100% Zn

Zeta (FeZn,,)
T 93,7 -94,3% Zn

. Delta (FeZn,)
89 - 93% Zn

__-_Gama (FeZn,) __|
73 -80% 2Zn

N \\\’
\X\ \\\\\'\\ \ \\\ | ——— d.,/

\\\\

EIRA
DUREZA DAS CAMADAS (VICKERS)
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Dureza Vickess

Nota: A camada intermetalica Gama de Fe-Zn
apresenta uma dureza vicker maior que o
préprio substrato do aco.

Figura 4. Microsecao da camada galvanizada por imersao a quente, mostrando
as variacoes da rigidez atraves do revestimento. As ligas de zinco-ferro 530 mars
rigidas do gue as de aco.




| C Z MANUAL PARA ESPECIFICACAO
e e DA GALVANIZAGAO POR IMERSAO A QUENTE - 2021

1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;

BARREIRA: Detalhe da reacdo metallrgica

A carateristica Unica da
protecdo  por  barrera  da el lysYelele M H P2 100% zinco
galvanizagcao por imersédo a
guente é a reacdo metallrgica
gue ocorre entre 0 aco e 0
Zinco.

Como o Zinco fundido encontra-
se a uma temperatura em torno . R e | R ! Y
de 450° Graus Celsius, formam- &% A3 '
se camadas intermetdlicas de Camada DELfA 90% Zn 70%Fe
Zinco, Zinco-Ferro no substrato §

aco. Desta maneira o Zinco Camada GAMMA 75% Zn 25%Fe
penetra na rede cristalina do
aco, formando uma U{nica ACO Base
estrutura, garantindo, assim, , o
uma protecao contra a corrosao Fluxograma/////////////////////////A HLU
superior a uma por barreira
convencional.
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1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;
PROTECAO CATODICA

Série Galvanica dos Metais

MEIAL PSS O zinco é utilizado neste processo por ter
Magnésio -2,340 . ~
um potencial de reducdo menor que o
Aluminio -1,670
e ferro, isto &, vai oxidar preferencialmente
0,710 ao ferro, originando a protecédo catodica,
MENOS : : “ e
NOBRES Ferro -0,440 ou seja, 0 zinco se “sacrifica” para
CAcmo e proteger o ferro.
Niquel -0,250
Estanho -0,135
Chumbo -0,126
Cobre +0,345
e Prata +0,800

QOuro +1,680
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1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;
PROTECAO CATODICA

Formacao de sais

= ocoAnOdo de Zn que vedam
. L e Cat cavidades

O zinco é utilizado neste processo e
Py G por ter um potencial de reducao
-4-/ : menor que o ferro, isto €, vai oxidar

preferencialmente ao ferro,

originando a protecdo catodica, ou
Revestimento danificado Revestimsnto protegido seja, 0 zinco se “sacrifica” para

catodicamente

B o W Ao proteger o ferro.

Revestimanto Anodico

“Cicatrizacao” (Zn == 7n0 == Zn(OH)2 ==7nCO3 ) =
ar umidade co2

Camada aderente e insoluvel.

A “Cicatrizacao” ocorre em areas expostas com largura entre 1 mm e 5
mm, dependendo do eletrdlito em contato com o revestimento
galvanizado e a area exposta.

Nota: ZnO: Oxido de Zinco ; Zn (OH),: Hidréxido de Zinco ; ZnCO,: Carbonato de
Zinco
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1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;

1. Desengraxe (NaOH); 5. Fluxagem (ZnCl2 e NHA4CI) (diminuir tensao
2. Lavagem (agua); superficial) (favorecer a molhabilidade);

3. Decapagem (HCI); 6. Secagem;

4. Lavagem (agua); 7. Banho em zinco fundido (450°C);

8. Passivacao (solucao cromatizante) e/ou

Resfriamento.
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1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;

Funcéo do Desengraxante

5 8 9
Desengraxante Enxague Decapagem  Enxague Fluxagem Secagem Banho em Resfriamento Passivacio
Zinco
fundido

Remover todo residuo de 6leo e graxa do aco a ser galvanizado.

Essa operacdo é de grande importancia, pois um material mal desengraxado ocasiona:
* compromete as etapas seguintes;

 Impossibilita a molhabilidade pelo zinco liquido (fundido).
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1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;

l

Funcdo do Enxague apods Desengraxe

e e o —— — T e T
1 2 3 4 9
Desengraxante Enxaglie  Decapagem  Enxagie Fluxagem Secagem Banho em Resfriamento  Passivagao
Zinco
fundido

Retira o residuo do banho de desengraxe alcalino, evitando a neutralizagcdo do banho
de decapagem.
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1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;

l

Desengraxante Enxaglie Decapagem  Enxague Fluxagem Secagem Banho em Resfriamento  Passivagao
Zinco
l fundido

Tem a funcéo de remover a carepa de laminacéo e remover a oxidacao do material.
Pode-se usar:

acido cloridrico (HCI)— mais comum e a frio;

ou

acido sulfurico (H2S04) — mais barato, poréem tem que ser aquecido entre 60 e 65°C e é
mais perigoso. A decapagem € mais rapida.

Funcao da Decapagem

4
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1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;

Funcéo do Enxaglie apés Decapagem

l

T — T T T e T
1 2 3 4 9
Desengraxante Enxagiie Decapagem  Enxague Fluxagem Secagem Banho em Resfriamento  Passivagao
Zinco
fundido

Tem a finalidade de evitar a contaminacdo do fluxo com &cido e ferro no banho de
fluxagem.
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1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;

Funcéo de Fquagem
0 E e l-HM

Desengraxante Enxagle  Decapagem  Enxagile Fluxagem  Secagem Banho em Resfriamento  Passivagéo
Zinco
fundido
« Tem a funcdo de remover micro oxidacao, oxidos, carepas e preparar o material
para dar aderéncia ao zinco.

 Temperatura: > 35°C e < 80°C;

» Triplo sal - Relagcao de 55% de Cloreto de amonio (NH4CI) e 45 % de Cloreto de
zinco (ZnCl2);

» Teor de FeCl2: < 5¢g/litro (ideal 2,5¢g/litro);

17
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1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;

Funcao da Secagem

i -

Desengraxante Enxagle  Decapagem  Enxagiie Fluxagem Secagem Banho em Resfriamento  Passivagéo
Zinco
fundido

A secagem tem a funcao de reduzir a umidade da peca com o objetivo de evitar o choque
térmico e o excesso da formacéao de cinza de zinco.
Porém pode ser substituido pela fluxagem a quente com aditivos secantes.
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1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;

Funcao do banho em
Zinco fundido

— T e T — — — AT — T e T
1 2 & 4 5 8 9
Desengraxante Enxagie  Decapagem  Enxagiie Fluxagem Secagem Banho em Resfriamento  Passivacdo
Zinco
fundido

Processo onde ocorrera a galvanizacao (revestimento por zinco) do ferro ou aco.
Imersé&o no zinco fundido normalmente entre 440°C a 460°C.
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Ferroso

1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;

Detalhamento da espessura da camada do revestimento do Zinco, que depende de:

Camadas

Espessura do metal base;
Composicéo quimica do metal base;
Tempo de imers&o no banho de zinco;

Temperatura do banho de zinco;

a M 0D PE

Pré-tratamento da superficie por processo

de jateamento ou quimico.
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1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;

Funcéo do Resfriamento

y
sEEEITEEN - N - AR

Desengraxante Enxagule Decapagem Enxague Fluxagem Secagem Banho em Resfriamento Passivagao
Zinco
fundido

Tanque com agua, que tem a funcao de resfriar a peca, retardar o inicio da reacéo do zinco
a altas temperaturas com o oxigénio da atmosfera e para evitar a degradacédo do banho de
passivacao.
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1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;

Funcao da Passivacéao

. |
S AEEE

Desengraxante Enxagie Decapagem Enxagie Fluxagem Secagem Banho em Resfriamento Passivacao
Zinco
fundido

Tangue com solucéo cromatizante que tem a funcéo de protecao temporaria da camada de
zinco evitando a oxidacdo branca por um periodo apos a galvanizacgao.

Obs. Pecas que serdo pintadas, recomenda-se que ndo sejam passivadas, visto que podera
prejudicar a aderéncia da tinta. Veja detalhes na pagina 96 deste manual.




| C Z MANUAL PARA ESPECIFICACAO
DA GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE - 2021

1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;

llustracdo da formacgé&o da patina de zinco, ZnCQO,, na superficie galvanizada,
gue € a ultima etapa da passivacao do revestimento com Zinco.

A‘rmosfer'a
Reagao com For'mas
ZnO || Zn(OH), || ZnCO,
Corrosdo Branca ,

Estavel

Instavel Barreira

Protetora

Em 24 horas | 24 h a 3 meses I 3 a 12 meses




1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;
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A Galvanizacdo acompanha uniformemente o canto vivo, garantindo total
protecdao a peca.

GALVANIZACAO

J—
\PE(;AIEMA(;G OU FERRO FUNDIDO \ I
— )

PINTURA
—

<
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hao Ferros 0

1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;

Caracteristicas da Galvanizacao por imersao a quente:
FLOR DE ZINCO

ACABAMENTO: Na cor cinza prata
apresentando o efeito de flores (cristais
de zinco), ndo necessariamente com
frequéncia, com uma grande variedade
de tamanhos;

CAUSA: Taxa de resfriamento e
composicdo quimica.  Geralmente
resfriamento  rapido resulta em
superficie brilhante com flores (cristais)
menores;

CORRECAQ: Com o passar do tempo
as diferencas de aparéncia tornam-se
menos perceptiveis e a coloracao geral
se tornara cinza fosco uniforme.
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1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;
Corrosao Branca:
Na etapa de formagé&o da patina, ZnCO4, com consumo minimo do zinco depositado,

ocorre a reagdo do Zinco com a atmosfera e também a retencdo de umidade durante
armazenamento, impossibilitando a reagdo com o géas carbonico (CO,), formando:

1. Oxido de zinco, ZnO, instavel, brilhante, é normalmente formado dentro de 24

horas;

2. Hidroxido de zinco, Zn(OH),,instavel, forma-se de 24 horas a 3 meses: corroséo
branca.

Acoes:,

 Remover o0 po6 branco depositado com uma escova de cerdas;
» Verificar a espessura de zinco do revestimento restante;

 Se a espessura do revestimento na area afetada for igual ou maior do que as
exigéncias minimas da especificagdo, ndo € causa para a rejeicdo pois nao é
prejudicial a durabilidade do material;

« Dentro da especificacdo o produto esta aprovado.

« Se destinar o galvanizado para pintura, remover a corrosao branca com escova
de aco inoxidavel ou nylon. A nova coloracdo do revestimento galvanizado se
revelara uniformemente cinza fosco;

26
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hao Ferrosos

1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;
Corrosao Branca: Manchas por armazenamento com umidade.
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1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;

e Evite a corrosao branca de armazenamento;
* Promova a ventilacao

 Coloracéo clara / brilhante — com o passar do tempo tornar-se-a fosco.

Permitir a drenagem / escoamento de agua / umidade

Local coberto
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h.ao Ferrosos

1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;

Evitar a corroséo branca:
Forma adequada de armazenamento para se evitar a corroséo branca
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vac(

1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;

As medidas da espessura nao serdo realizadas em superficies cortadas ou
distancias menores que 10 milimetros das bordas, superficies cortadas por chama
ou cantos. Nota: 2,9 mils = 72,5 um. (mils = milésimo de polegada)

Verificacao da espessura do revestimento
por processo nao destrutivo conforme
NBR 7399

O meétodo ndo destrutivo aceito para
determinar a espessura do revestimento
é atraveés do uso de um instrumento, que
opere sobre o principio eletromagneético.
O zinco € um metal ndo magneético e
assim a espessura de um revestimento
galvanizado pode ser determinada ao

grau requerido de exatidao (+ 5%) pentro de cada area de referéncia de 10 cm2 um
usando um calibre de espessura minimo de 5 leituras de teste magnético deve ser
magnético. O mesmo instrumento € realizado;

usado para determinar a espessura de Ndo devem ser realizadas leituras sobre

pelicula seca (DFT) de um revestimento superficies cortadas, areas a menos de 10mm das
com pintura bordas, das superficies cortadas termicamente ou

dos cantos(ref ISO 14713).
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ao Ferroso

1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;

A influéncia da espessura do zinco na vida util do projeto
A Fig. 3 llustrz o tempo de vida esperado do reves-

timento de acordo com sua espessura & o ambiente IMPACTO NA DURABILIDADE ATE A PRIMEIRA
onde estd inserido. A drea hachurada representa MAN UTENC AOZ

a5 espessuras miinimas requeridas encontradas na
norma ASTM NER 6323

Legenda

Fonte: Guia da Galvanizacgao - ICZ 31




Instituto de Metais
Nado Ferrosos

e

Processo da Galvanizacao por Imersao a Quente;

| C Z MANUAL PARA ESPECIFICACAO

CORROSAO CONFORME pH DO AMBIENTE

Perda de massa (umfano)

1 2 3 4 5 ©& 7 B8 9 10 11 12 13 14

pH do ambiente

Fig.:. EFEITO DO pH NA VELOCIDADE DE CORROSAO DO ZINCO
(HALL 1970). Obs..: A maioria dos metais passivam-se em meios
basicos

DA GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE - 2021
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1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;

Diferenca da Galvanizacao por Imersao a Quente e a Galvanizacao Eletrolitica:

E comum e muito frequente confundir Galvanizagdo por imersdo a quente (a fogo)
com Galvanizacéo eletrolitica (Zincagem eletrolitica, Galvanoplastia). Esta confusao é
grave, visto que, conforme a aplicacdo, podera acarretar em produto com avancado
processo de corrosdo quando aplicado. A propria norma de Zincagem eletrolitica
alerta sobre sua aplicacao, recomendando a Galvanizac&ao por imersao a quente para
solicitacdes de vida util mais longa (ABNT NBR 10476 /1988 — Nota da Tabela 3).

DIFERENCA ENTRE OS PROCESSOS

Na Galvanizagao por imersao a quente (a fogo) o zinco fundido se difunde na rede
cristalina da peca, formando ligas de zinco ferro na superficie, passando o zinco a
fazer parte da estrutura em sua superficie.

Na Galvanizacao eletrolitica (Zincagem eletrolitica, Galvanoplastia) a aderéncia do
zinco € apenas superficial, irregular e com uma camada 10 vezes menor que pelo
processo a fogo.

Em outras palavras, a Galvanizagao por imersao a quente promove um revestimento
resistente a abraséo, revestimento 10 vezes maior e uniforme em toda superficie da

peca.
VIDE ILUSTRAC}()ES NO PROXIMO SLIDE.
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1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;

Ago Aco
zincado Galvanizacéo
a fogo
Espessuras de camada
de 42 a 200mm

Temperatura de 445 a 460°C

Aco | Aco
] zincado
Galvanizacéo
. eletrolitica
-
-
— Espessuras de camada
) o de 2 a 20 mm
-
-
|| o

Feca senjo revestida Eletrodo de Jnco
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1. Processo da Galvanizacéo por Imersao a Quente;

Influéncia da Galvanizagao por Imerséo a Quente sobre as Propriedades do Aco.

. A Galvanizacao por Imersédo a Quente ndo afeta a resisténcia estrutural do
aco. A temperatura de galvanizacdo de 450°C estd bem abaixo da
temperatura de transformacéo do aco que € >700°C.

. O aco com resisténcia a tragcdo <1000MPa nao € suscetivel a fragilizacdo por
hidrogénio.

(Fragilizac&o por hidrogénio - . E causada pela absorcdo de hidrogénio pela
camada superficial do ago, tornando-o duro e quebradico. E observado em
geral depois da decapagem.)

. Ha uma quantidade minima de stress que € aliviado no zinco fundido. O stress
embutido em estruturas fabricadas pode resultar em distorcéo.
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2.Normas a serem utilizadas.
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2. Normas a serem utilizadas;

Para garantir que no projeto seja especificado a galvanizacdo por imersado a
guente, visando o aumento da vida util do aco/ferro fundido através da protecéo
contra a corrosdo, é importante notar os seguintes setes pontos:

1. No pedido frisar “Produto Galvanizado por Imerséo a Quente conforme norma
ABNT NBR 6323:2016 - GALVANIZACAO DE PRODUTOS DE ACO OU
FERRO FUNDIDO — ESPECIFICACAO.

2. Para terminologia utilizar a norma ABNT NBR 7414 - “GALVANIZACAO DE
PRODUTOS DE ACO OU FERRO FUNDIDO POR IMERSAO A QUENTE —
TERMINOLOGIA”

3. Pode solicitar ao galvanizador um certificado de qualidade onde devera
constar os valores das medicdes das espessuras do revestimento que devem
estar de acordo com o especificado na norma. Para cada seccao da peca
(espessura da peca) hd um minimo de espessura de revestimento
galvanizado a ser respeitado;
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2. Normas a serem utilizadas;

4. No recebimento, medir camada conforme ABNT NBR 7399, aparelho simples
para medicao, leitura direta em micrometros, camada conforme especificacéo
ABNT NBR 6323, se proveniente de Galvanoplastia a camada serd de no
maximo 20 micrometros e somente ocorrera aderéncia superficial;

5. Pode-se solicitar também ao galvanizador 0s ensaios pertinentes
apresentados neste trabalho, com os resultados informados em certificados
de qualidade;

6. O cliente também pode solicitar o certificado de andlise do Zinco na cuba da
galvanizacao, cuja pureza minima € de 98% de zinco, conforme especifica a
ABNT NBR 6323;

7. Judicialmente (litigio) a analise metalografica (micrografia) € o tira teima.
Nota: Para esta analise é importante utilizar o reagente Nital 2% para ataque,
ou seja, 2 ml de HNO3 (acido nitrico) concentrado em 100 ml de alcool etanol
ou metanol 95%.

O ICZ secretaria a CEE 114 - Comissao de Estudo Especial de Galvanizacao por
imersao a Quente da ABNT.
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2. Normas a serem utilizadas;

o O 0O 0O O

U

U

NORMATIZACAO DE TUBOS

ABNT NBR 5580: Tubos de aco carbono para usos comuns na conducao de
fluidos — Especificacéo.

ABNT NBR 5590: Tubos de aco carbono com ou sem solda longitudinal,
pretos ou galvanizados — Especificagao.

ABNT NBR 5597: Eletroduto de aco carbono e acessorios, com revestimento
protetor e rosca NPT — Requisitos.

ABNT NBR 5598: Eletroduto de aco carbono e acessorios, com revestimento

protetor e rosca BSP — Requisitos.

ABNT NBR 12016: Tubos de aco zincados, PN 150, com junta de engate
rapido, para irrigacao — Determinacao da resisténcia a pressao hidrostatica —
Método de ensaio.

ABNT NBR ISO 2408: Montagem de tubos e conexdes galvanizados para
instalacdes prediais de agua fria — Procedimento.

ABNT NBR 7008: Chapas e bobinas de aco revestidas com zinco ou com liga
zinco-ferro pelo processo continuo de imerséo a quente — Especificacao.
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3. Apresentacao da norma ABNT NBR 6323: 2016 Galvanizacao por

Imersao a quente de produtos de aco e ferro fundido- Especificacéao.
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3. Norma ABNT NBR 6323:2016 Galvanizacéo por imersao a quente de produtos de aco e
ferro fundido- Especificacéo.
Trata-se da principal norma do processo para orientacédo do cliente e galvanizador.

Apresentamos o resumo dos principais topicos da norma:
1. Escopo

Esta Norma estabelece os requisitos para a galvanizacdo por imersdo a quente de
produtos de aco e ferro fundido pelo processo nao continuo.
Esta Norma néo se aplica as seguintes condicoes:

a) galvanizacao continua por imersédo a quente de chapas, fios e telas trancadas ou
soldadas;

b) galvanizagao por imerséo a quente de tubos em plantas automatizadas;

c) galvanizagcao por imersdo a quente de outros produtos para 0S quais existam normas
especificas.
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3. Norma ABNT NBR 6323:2016 Galvanizacéo por imersao a quente de produtos de aco e
ferro fundido- Especificacéo.
4.2.1 Convém que o projeto do produto e os materiais usados permitam uma boa

preparacdo da superficie, pois isso € essencial para a producdo de um revestimento de
alta qualidade.

E importante que os produtos sejam enviados ao galvanizador conforme a seguir:
a) com ventilagdo adequada nas montagens enclausuradas, para evitar explosoes;

b) onde necessario, com perfuracdes apropriadas para se evitarem bolsdes de ar, que
possam resultar em superficies ndo galvanizadas e material flutuando no zinco;

c) com corddes de solda livres de escoria e de fluxo. Os respingos devem ser em
guantidades minimas. Pecas soldadas com aluminio ou que tenham insertos de aluminio
devem ser rejeitadas devido ao fato de que estes metais reagirdo com o0 zinco durante o
processo de galvanizacao e serdo destruidos;
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3. Norma ABNT NBR 6323:2016 Galvanizacéo por imersao a quente de produtos de aco e

ferro fundido- Especificacéo.

d) que as estruturas fabricadas tenham os cantos rebarbados para permitir o fluxo e a
drenagem livre do zinco durante o processo de imersao e extracdo do banho de zinco;

e) isencao de pintura (com excecao da pintura sollvel em agua) presente na superficie
dos produtos;

f) que as estruturas sejam dimensionadas de forma a minimizar a ocorréncia de
distor¢cdoes durante o processo de galvanizagcao por imersao a quente como por exemplo
conjunto soldado de chapas de espessuras diferentes;

g) os materiais que forem danificados mecanicamente ou distorcidos em consequéncia de
soldagem devem ser excluidos do lote, devendo entdo ser reparados ou substituidos
antes da galvanizacéao;

h) ndo é permitido que qualquer material ndo ferroso passe pelo processo, com excecao
do bronze e do cobre.
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3. Norma ABNT NBR 6323:2016 Galvanizacéo por imersao a quente de produtos de aco e

ferro fundido- Especificacéo.

4.4 Informacdes para o servigco de galvanizacao

As pecas devem ter projeto, soldagem e acabamento adequados. Devem estar preparadas
para facilitar a passagem do zinco fundido por toda a superficie e drenagem, durante a
imerséo e extracao do banho, conforme exemplificado no Anexo A - Normativo (CondicOes
de superficie e projetos dos artigos para galvanizacdo adequada por imersao a quente).

4.4.2 Informacdes adicionais do cliente
4.4.2.1 O cliente deve informar:

a) a composicao quimica e quaisquer propriedades do metal-base que possam interferir
na galvanizacéo por imerséo a quente;

b) especificacbes que alertem sobre a obrigatoriedade de marcacdes (alto ou baixo-
relevo, tipagens, gravacdes etc.) que devam aparecer na superficie ja galvanizada;
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Norma ABNT NBR 6323:2016 Galvanizacéo por imerséo a quente de produtos de aco e

ferro fundido- Especificacéo.

4.4.2 Informacdes adicionais do cliente
4.4.2.1 O cliente deve informar (continuacgéo):

C)

d)

f)

um desenho ou outro meio de identificacdo das areas em que irregularidades na
superficie, como “excessos de zinco” ou “marcas de contato”, tornarem o produto
revestido inaceitavel para a finalidade a que se destina;

uma amostra ou outro meio de determinar o acabamento requerido, incluindo
espessura de revestimento que fuja ao especificado como aceitavel nesta Norma,
bem como pés-tratamentos especiais; o galvanizador nao é obrigado a assumir esse
Servico;

critérios de inspecéao e amostragem (ver Anexo C). Critérios especiais devem ser
previamente acordados;

espessuras de camada fora das estabelecidas nas Tabelas 2 e 3 devem ser
previamente acordadas.
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3. Norma ABNT NBR 6323:2016 Galvanizacéo por imersao a quente de produtos de aco e

ferro fundido- Especificacéo.

4.4.2.2 Ambas as partes (comprador e galvanizador) devem considerar os itens listados a
seguir, que interferem no resultado final da galvanizacéo:

a) composicao quimica do aco e do ferro fundido (ver Anexo B);

b) condicOes da superficie do ago e do ferro fundido (ver Anexo A);

c) projeto do produto (tamanho, peso e formato) (ver Anexo A);

d) tensdes no produto (ver Anexo A);

e) meétodo de galvanizacgao praticado.

4.5 Retoque de revestimento

O somatorio das areas a serem retocadas nao pode ultrapassar 0,5 % da area total da peca
galvanizada, sendo que cada area individualmente ndo pode ultrapassar 10 cm?. Caso
ultrapasse esses limites, a peca deve ser novamente galvanizada, a menos que acordado
em contrario entre o comprador e o galvanizador.
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3. Norma ABNT NBR 6323:2016 Galvanizacéo por imersao a quente de produtos de aco e

ferro fundido- Especificacéo.

4.5 Inspecéao

A inspecao pode ser realizada pelo comprador, ou em seu nome, devendo ser efetuada
antes de os produtos deixarem a custddia dos galvanizadores por imerséo a quente, a
menos que especificado em contrario no momento da encomenda pelo comprador. A
avaliacao envolve a inspecéo visual do produto revestido e a realizacao de ensaios na
espessura, aderéncia e uniformidade do revestimento de zinco.

5.1 Amostragem

Caso a inspecao seja requerida pelo cliente, as amostras de controle para o ensaio de
espessura, aderéncia, uniformidade e visual devem ser retiradas de cada lote de inspecao
selecionado para o ensaio. O numero minimo de produtos de cada lote de inspecao que
constitui as amostras de controle deve ser conforme o plano de amostragem descrito nas
Tabelas C.1 a C.3.
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3. Norma ABNT NBR 6323:2016 Galvanizacéo por imersao a quente de produtos de aco e

ferro fundido- Especificacéo.

5.2 Inspecéao Visual
A inspecao visual € a primeira etapa feita em toda a inspecéo para determinar se o

revestimento galvanizado cumpre com a especificacdo, conforme os critérios de aceitacao
de 6.1.1a6.1.7.

5.3 Massa do revestimento
O ensaio deve ser realizado conforme a ABNT NBR 7397 e o revestimento de zinco deve
apresentar massa de zinco conforme 6.2 (ver calculo conforme Nota 1 das Tabelas 2 e 3)

5.4 Aderéncia do revestimento
Conforme acordo prévio entre galvanizador e cliente, este ensaio de aderéncia para
produtos em aco pode ser solicitado e realizado conforme ABNT NBR 7398.

5.5 Uniformidade do revestimento
Para ferros fundidos e fixadores, o ensaio deve ser realizado conforme a ABNT NBR 7400 e
a uniformidade de camada do revestimento deve ser conforme 6.4 (ver Nota 3 de 4.5).
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3. Norma ABNT NBR 6323:2016 Galvanizacéo por imersao a quente de produtos de aco e

ferro fundido- Especificacéo.

5.6 Verificacao da espessura do revestimento
O ensaio pelo método néo destrutivo deve ser realizado conforme a ABNT NBR 7399 e o
revestimento de zinco deve apresentar espessura conforme tabelas 1 e 2 da subsecéo 6.2)

6.1 Aspectos superficiais

O objetivo principal do revestimento galvanizado € proteger o ferro e o ago subjacentes
contra corrosdo. Recomenda-se que aspectos de estética ou decoracédo sejam considerados
secundarios. Quando tais aspectos secundarios também forem importantes, € altamente
recomendavel que o galvanizador e o cliente cheguem a um acordo.

6.2 Massa por unidade de area

Os materiais galvanizados devem possuir massa de zinco por unidade de area conforme
especificado nas Tabelas 2 e 3.

O material € rejeitado se os valores do revestimento por unidade de area estiverem abaixo
dos valores especificados nas Tabelas 2 e 3.
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3. Norma ABNT NBR 6323:2016 Galvanizacéo por imersao a quente de produtos de aco e

ferro fundido- Especificacéo.

Tabela 2 - Massa de zinco por unidade de area, de materiais galvanizados ndo centrifugados
Massa minima por unidade | Espessura média do revestimento
de area © i
2
Material g/m
Amostra Meédia da Amostra Media da
individual amostra individual ® amostra ©
Fundidos 450 500 63 To
Conformados mecanicaments
Espessuras (e):
e=20mm 300 350 42 49
20mmase < 4.0 mm 3580 400 49 Eals]
d0mm= g« {0 mm 450 500 63 70
e> 60 mm 530 600 74 24
Roscados:
& =95 mm 305 380 43 A3
$ <95 mm 260 305 a7 42
MOTA 1 A espessura do revestimento da zinco & determinada pela equagio:
E=malb
qnds
g & a espessura do revestimento de zinco, expressa em micrdmetros (um);
s & amassado revestimento de zinco por unidade de area, expressa em gramas por metro quadrado (gim®).
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3. Norma ABNT NBR 6323:2016 Galvanizacéo por imersao a quente de produtos de aco e

ferro fundido- Especificacéo.

ANEXO A — NORMATIVO
CondicOes de superficie e projetos dos artigos para galvanizacdo adequada por
imersao a quente

ANEXO B — INFORMATIVO
Influéncia dos elementos de liga dos acos e ferros fundidos no aspecto visual

ANEXO C — NORMATIVO
Plano de amostragem para inspecao

ANEXO D - INFORMATIVO
Corrosao branca e passivagao de aco galvanizado por imersao a quente
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4.Normas de controle de gualidade

do produto galvanizado.
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4. Normas de controle de qualidade do produto galvanizado;

g

ABNT NBR 7397: Produto de aco e ferro fundido revestido de zinco por
imersdo a quente — Determinagc&o da massa do revestimento por unidade de
area — Método de ensaio.- (mais utilizado para Galvanizagcdo Continua)

ABNT NBR 7398: Produto de aco e ferro fundido galvanizado por imersao a
guente — Verificacdo da aderéncia do revestimento — Método de ensaio.

ABNT NBR 7399: Produto de aco e ferro fundido galvanizado por imersao a
guente — Verificacdo da espessura do revestimento por processo nao
destrutivo — Método de ensaio.

ABNT NBR 7400: Galvanizacéao de produtos de aco e ferro fundido por
imersao a quente — Verificagcdo da uniformidade do revestimento — Método
de ensaio.
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4. Normas de controle de qualidade do produto galvanizado;

Equipamentos utilizados nas Normas
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4. Normas de controle de qualidade do produto galvanizado;

Normas Internacionais:

O I1SO 1461 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles —
Specification and test methods.

O I1SO 14713-2: Zinc coatings — Guidelines and recommendations for the

protection against corrosion of iron and steel in structures
Part 2: Hot dip galvanizing.

O ASTM A123:. Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on
iron and steel products
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4. Normas de controle de qualidade do produto galvanizado;

1SO 1461:2009 — Item 6.1 - Aparéncia

O objetivo principal do revestimento galvanizado € proteger o ferro ou aco subjacente
contra corrosdo. Recomenda-se que aspectos de estética ou decoracdo sejam
considerados secundarios. Quando tais aspectos secundarios também forem
importantes, € altamente recomendavel que o galvanizador e o cliente cheguem a um
acordo no que diz respeito ao padrao de acabamento que pode ser obtido no ferro ou
aco (no todo ou em parte), considerando-se a variedade de materiais usados para
formar o produto. Isso € particularmente importante quando o padrdo de acabamento
requerido esta além daquele estabelecido nesta subsecdo. Convém que se observe
gque “rugosidade” e “suavidade” sdo termos relativos e a rugosidade dos
revestimentos nos produtos galvanizados apos a fabricacdo difere daquela de produtos
submetidos a limpeza mecanica, tais como chapas, tubos e fios galvanizados. Na
pratica, ndo € possivel estabelecer uma definicdo de aparéncia e acabamento

abrangendo todos os requisitos.
56
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5. Aimportancia do projeto na

especificacao da galvanizacao

por imersao a quente;
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5. A |mportanC|a do projeto na especificacao da galvanizacao por imersao a quente;

Especificar a protecao em funcéo da corrosividade do ambiente.
CATEGORIAS DE CORROSIVIDADE - NORMA ABNT NBR 14643

Taxa média anual de Taxa media anual de
Categoria de corrosividade corrosdo do zinco corrosdo do aco
(um/ano) carbono (um/ano)
C1 | interior: seco <0.1 <1.3
C2 | interior: condensacao ocasional
. 1.3 a25
exterior: rural 0.120.7
C3 | interior: alta umidade, pouca poluicao no ar
exterior: interior urbano ou costa urbana 0.7a 2,1 25 a 50
C4 | interior: piscinas, plantas quimicas 50 a 80
exterior: interior industrial ou costa urbana 2,1a4,.2 @
C5 | exterior: industrial com alta umidade ou alta 30 2 200
salinidade costal 14,2284 @

Obs.: A velocidade de corrosao do Zinco é 10 (C2) a 300 (C5M) vezes menor
gue o velocidade de corroséo do ferro conforme a categoria de corrosividade
(quanto mais agressivo o ambiente, maior o ganho do Zn).

Camada medida em micrometros (um)
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5. A |mportanC|a do projeto na especificacdo da galvanizacdo por imersdo a quente;

E3)

Exemplos:

i# A cidade de S3ao Paulo é considerada pela norma
ABNT NBR 14643 como C3, ou seja, perda de zinco
situada entre 0,7 e 2,1 micrometros por ano,
durante o primeiro ano.

* Fortaleza/CE — C5 - Marinha

e Cubatdo/SP — C4 — Industrial

e Belém/PA—C2 — Rural

Categorias de corrosividade: C1,C2,C3,C4 e C5

.....

Fonte: Corrosdo Atmosférica 17 anos - ALMEIDA, Neusvaldo Lira; PANOSSIAN, Zehbour
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5. Aimportancia do projeto na especificacdo da galvanizagcédo por imersao a quente;

Prever furos de respiro para evitar o enclausuramento do ar.

CORRECT

INCORRECT

Respiro adjacente a alca
de icamento — Nao

Alca de icamento distante do
furo de respiro

; enclausuramento de ar ; .\V
T o A l
- :\\1/’"
Zinc surface Zine surface 0
Vent hole Vent hole
Ar enclausurado
podera resultar em
Fl"lng hole Filling hole area sem rev_estimento
nao corrigivel
Alca de icamento
oposto ao furo de
Sompljfely drenagem Bt
roine Surplus zinc
t hol
L Vent hole L Vent hole
. 1
T !
Draining hole Draining hole

Requisitos essenciais:

* Ventilagcado e Drenagem;

« Remocéao de rebarbas e cantos
VIVOS;

« Controle de distorsao;

 Aco adequado para ser

galvanizado por imersao a quente;
» Espessura de camada solicitada;
* Isencao de aluminio (rebites por
exemplo) e tintas a base de 6leo;
» Cordéo de solda limpo (remocao
de escoria e respingos).
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5. Aimportancia do projeto na especificacdo da galvanizagcédo por imersao a quente;

EXEMPLQOS

Furos de ventilacdo e drenagem (mesmo em secdes abertas)

iy

Entalhes em “V” ou
em “U” podem ser
cortados nas
extremidades ou nos
cantos das
extremidades dos
perfis antes de soldar.

d‘% o o8

2 furos de drenagem e ventilacdo mais
préximos dos cantos quanto possivel

—

Recorte :
alternativamen FUIYOS circulares
q (min. 25 mm
te cant_os as diametro). Cantos
extremidades Cantos i ortados
fora das arrendondados.
secdes ocas
retangulares




Instituto de Metais
Ndo Ferroso:
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5. Aimportancia do projeto na especificacdo da galvanizagcédo por imersao a quente;

Abertura de inspecao

< ventila-
céo

Defletores
recortados nos
cantos

e

Furo de
enchimento e
drenagem

Posicao dos furos ndo mais do
gue 10 mm da solda

Q=¥ -
1Q
LN

Furos de enchimento / ventilacdo e
drenagem podem ser abertos antes da
fabricacéo

Cantoneiras em angulo devem, se
possivel, ser interrompidas antes da
base da flange principal.
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5. Aimportancia do projeto na especificacdo da galvanizagcédo por imersao a quente;

Remocao de escoria de solda
é essencial

@
Soldas nao devem

—1 invadir as areas dos
cantos recortados

Solda em toda a volta.
Solda descontinua provocara o
aparecimento de choro acido.

Solda intermitente
ey

Uma abertura de pelo
menos 2,5 mm

Cantos recortados
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5. A |mportanC|a do projeto na especificacdo da galvanizacdo por imersdo a quente;

Cantoneira
espessa
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A |mportanC|a do projeto na especificacao da galvanizacao por imersao a quente;

Projeto inadequado
Como resultado do
aquecimento no banho

de zinco, a chapa
devera se deformar. A
extenséo e localizacao
da deformacéao depende
da magnitude do
estresse interno do
material.

O—y—v—0

Projeto inadequado

Projeto apropriado

O material pode expandir
uniformemente durante o
aguecimento. O risco de
deformacéo é reduzido.
Furos devem ser abertos na
flange para auxiliar a
drenagem.

Projeto
apropriado

N’

\o
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5. Aimportancia do projeto na especificacdo da galvanizagcédo por imersao a quente;
FIXADORES
Fragilizacao por hidrogénio

« Opiniao, expressa por autoridades metalurgistas, indica que o hidrogénio absorvido
é liberado para o zinco fundido substancialmente devido a alta temperatura de 450°
C da galvanizacao, apesar da breve exposicao de cerca de quatro a cinco minutos
a esta temperatura. “ HDGASA - Hot Dip Galvanizers South Africa

Notas:
« A galvanizacao no parafuso fornece a protecao da corrosao para a rosca da porca.

« Afim de assegurar tensao eficaz, a espessura do revestimento em fixadores néao

deve exceder 60um. Isto aplica-se particularmente a parafusos e porcas de alta
resisténcia;

* O choque térmico induzido pelo resfriamento em agua néo ira alterar as
propriedades de dureza dos fixadores;

« A centrifugacéo resulta em espessura minima do revestimento;

« Resfriamento em agua - deve ocorrer imediatamente apds a centrifugacédo a fim de
impedir o crescimento de camada de liga, desnecessariamente continuada apés
retirada do zinco fundido;

* Revestimentos excessivamente espessos em artigos roscados sao indesejaveis;
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5. Aimportancia do projeto na especificacdo da galvanizagcédo por imersao a quente;
FIXADORES

A galvanizacdo na rosca do parafuso fornece a protecao
contra corrosao dos fios de rosca da porca.

L7 MANUAL PARA ESPECIFICACAO
V bl dode

A
[ Rosca da porca Pino ou parafuso
reusinada acimada galvanizado por
medida Imerséo a quente.
especificada, depois | gt

O RESTANTE
GALVANIZADO

da galvanizagéo. ,
_ ' =
(isencéo de i AU
revestimento K gy

residual ) 100% GALVANIZADO <«—

67




\"

5.

~ =3
l C y 4 MANUAL PARA ESPECIFICAGAO -@\
S DA GALVANIZAGAO POR IMERSAO A QUENTE 1‘};

A importancia do projeto na especificacao da galvanizacao por imersao a quente;

Aspectos das soldas

» Produto / estrutura montada com fixadores também galvanizados;
» Furacoes por via de puncionamento;
» Produto / estrutura a galvanizar ja soldado (soldagem antes de galvanizar):

» selecionar corretamente, quanto a composi¢cao quimica, a vareta / arame de solda
para se obter o mesmo acabamento do cordédo de solda com o galvanizado ( acos
reativos e acos nao reativos );

> retirar escoria, carepa respingos e solucao anti-respingos da regiao soldada;

> preferir soldas continuas e regulares;

> soldas simétricas e com espessuras semelhantes as das pecas montadas, para se
evitar empenamento durante a galvanizacéo;

** Ideal: Solda Mig ou Tig — Melhor acabamento.

Consulte: American Welding Society - AWS D-19.0 — Welding Zinc Coated Steel.
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5. A |mportanC|a do projeto na especificacdo da galvanizacdo por imersdo a quente;

Aspectos das soldas

Se montagem posterior a galvanizacao com soldagem:
Na regidao da solda sobre o aco galvanizado, proceder da seguinte maneira:

esmerilhar revestimento galvanizado antes de soldar ( 1" a 4” para cada lado );
efetuar a soldagem;

limpar o cordéo de solda (escoria e carepa) com escova de aco;

pintar com tinta rica em zinco (minimo 85% de Zn na pelicula seca)(com pincel -
nunca spray = ndo da camada e destaca pintura posterior);

Ou fazer metalizacdo com zinco. Apos a metalizacéo dar acabamento com escova de
aco.

 Ideal: Solda Mig ou Tig — Melhor acabamento.

YV V VY
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Consulte: American Welding Society - AWS D-19.0 — Welding Zinc Coated Steel.
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h do Ferrosos

5. A importancia do projeto na especificacao da galvanizacao por imersao a quente;

Soldas: Exemplos praticos:




- | C Z MANUAL PARA ESPECIFICACAO
e DA GALVANIZAGAO POR IMERSAO A QUENTE - 2021

5. A |mportanC|a do projeto na especificagdo da galvanizagao por imersao a quente;
Soldas em perfuragdes:

ACABAMENTO: ponto exposto ao
redor de wuma solda ou orificio
superficial sobreposto;

CAUSA: liquidos do pré-tratamento que
penetram nas a&reas vedadas e
sobrepostas ,que entram em ebulicao
durante a imersdao no zinco
liquido.Provocam contaminacgao
superficial localizada e evitam a
formacao do revestimento galvanizado;
PRECAUCAO: Solda homogénea,
completa. Secagem antes da imersao.
CORRECAO:

Retoque ou regalvanizacao.

NOTA: As precaucoes devem ser consideradas nos respectivos projetos.
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5. A |mportanC|a do projeto na especificagcao da galvanizacao por imerséo a quente;

Importancia de soldas de qualidade.

Defeitos de soldagem e de fabricacao, por exemplo, respiros e furos de dreno
inadequados, respingos e escoria da solda e furos na solda que podem resultar

em mancha de oxidacao em alguma ocasiao futura.
- T - ”

Estes séo defeitos de solda de ma
qgualidade e n&o de uma Galvanizacéo de
baixa qualidade.
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5. A |mportanC|a do projeto na especificacdo da galvanizacdo por imersdo a quente;

Distorcao/empenamento:

ACABAMENTO: Ondulacao de chapa
fina e plana ou estruturas com perfis
finos;

CAUSA: Falta de espaco durante a
expansao termica, inclusive quando
soldadas.

N&o alivio de tensdo do metal-base;
Conformacao mecanica; geometria da
peca; pecas montadas com diferentes
espessuras ou materiais.
PRECAUCAO: Montagens entre pecas
com espessuras semelhantes;
travamentos para impossibilitar a
distorcao. Evitar o esfriamento em
agua apos a galvanizacédo quando
pecas suscetiveis ao empenamento.
CORRECAOQ: Criar dispositivos para
desempenar as pecas apos
galvanizacao.

NOTA: Pode ser evitado ainda durante a
fase do projeto da estrutura ou atraveés de
alivio de tensdes antes da galvanizacao

74
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A importancia do projeto na especificacao da galvanizacao por imersao a quente;

Efeito Sandelin:

Aco nao Aco
Reativo w _ ! w= | Reativo
Formacao o RHASDCIES SRR 5| Formag&o
das 4 o, WD s TR ¢ | somente
camadas . o i W 1wt 7 | da camada
intermetalic 3 . , R 2 e ST 2 v« ¥ | intermetalic
asdezn |fEetNs = owatE N o B ai ) : ! \sladeZnFe
Fe ena . WERARVINS Tk W SNy W 31 LY U, | espessa e
superficie ' bR L WEE : | fragil, com
uma P v A ' AP RFQE %y 1| aparéncia
camada de ‘ ' U PN L e | cinza
Zinco puro, . 4 KA ) @ ¥ fosca, de
com e v ER R TOR 8 cresciment
aparéncia i o réapido.
brilhante.

Se um revestimento de espessura maior que o especificado for solicitado para
um determinado projeto, € necessario que o silicio do aco seja requisitado na

faixa de 0.15 a 0.25% no processo da fabricacéo.
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5. Aimportancia do projeto na especificacdo da galvanizagcédo por imersao a quente;
EFEITO SANDELIN — Ocorre com Si em 0,1% no aco.

0 0.1 0.2 0.3 0.4

% Silicon In the Steel

%Si no aco: Quanto maior, maior sera a
espessura de Zn;

Se um revestimento de espessura maior que o especificado for solicitado para
um determinado projeto, € necessario que o silicio do aco seja requisitado na
faixa de 0,15 a 0,25% no processo da fabricacao.
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5. Aimportancia do projeto na especificacdo da galvanizagcédo por imersao a quente;

Efeito Sandelin:

Aléem de produzir revestimentos
mais  espessos, 0S  acgos
altamente reativos tendem a
adotar uma aparéncia cinza
fosca, em vez do revestimento
brilhante tipico. A diferenca na
aparéncia e resultado do rapido
crescimento intermetalico
zinco-ferro. Esse crescimento da
camada intermetalica né&o pode
ser controlado pelo galvanizador.
Entretanto, se ele souber a
composicdo do aco de antemao,
ele pode utilizar alguns controles
de processo para minimizar esse
efeito.
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5. Aimportancia do projeto na especificacdo da galvanizagcédo por imersao a quente;

Efeito Sandelin:

Tubo de aco reativo soldado em tubo de a¢o néo reativo
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5. A |mportanC|a do projeto na especificacao da galvanizacao por imersao a quente;

Efeito Sandelin:

Os acos altamente reativos tendem a adotar uma aparéncia cinza fosca.
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{@ 7

A |mportanC|a do projeto na especificacdo da galvanizacdo por imersdo a quente;

Revestimento aspero:

ACABAMENTO: Aparéncia cinza
fosca, ondulacbes de revestimento
mais espesso, aspero;

CAUSA: Aco com teor de fosforo
acima de 0,04%;

PRECAUCAO: Material a galvanizar
com composicdo quimica controlada —
especificacao prévia.

PONTO POSITIVO: Espessura de
revestimento maior, maior a vida util.
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5. A |mportanC|a do projeto na especificacdo da galvanizacdo por imersdo a quente;

Contaminantes na superficie:

ACABAMENTO: Areas expostas na
superficie galvanizada,;

CAUSA: Oleo,tinta a 6leo, cera,
verniz, silicone, anti respingo de
solda, etiqueta, cola ou outros
contaminantes que nao se consegue
remover por produtos quimicos no
pré-tratamento;

PRECAUCAO: Remocdo mecanica
antes da galvanizacéao.

CORRECAOQO: Remocido mecanica e
retoque ou ,se muito extenso,
regalvanizacao apds remocao.




institut ie Metais
Nao Ferrosos

A importancia do projeto na especificacao da galvanizacao por imersao a quente;

MANUAL PARA ESPECIFICACAO
DA GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE - 2021

Identificacdes:

| Utilize tinta soluvel
em agua ou caneta
marcadora correta.
Nao use tinta a base
de oleo para
marcacao no aco.
Nao utilize etiquetas
adesivas.

NAO REALIZE IDENTIFICACAO COM TINTA A OLEO

4 \'L

Inscricao
soldada

Etiqgueta com a
identificacdo que foi
marcada em alto
relevo
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5. A |mportanC|a do projeto na especificacéo da galvanizacdo por imersdo a quente;

CHORO ACIDO: E a sobreposicdo de chapas com solda descontinua que provoca o
aparecimento de manchas de escorrimento de cor marrom ou avermelhada (choro
acido).

CAUSA: agentes quimicos do pre-tratamento que penetram em juntas ndo vedadas e
se solidificam na forma de cristais. Apos a galvanizacao e com o passar do tempo, 0s
cristais, em contato com a umidade do ambiente, oxidam 0 aco e se escorrem pela
junta;

PRECAUCOES: Devem ser consideradas nos respectivos projetos, como especificar
gue as juntas devem ser vedadas ou terem espaco de no minimo 2,5 mm.

Pelo galvanizador realizar a secagem antes da imerséo.

CORRECAOQ: Limpeza com escova e lavagem.
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5. Aimportancia do projeto na especificacdo da galvanizagcédo por imersao a quente;

Retoque do revestimento de Zinco:

Os defeitos de aplicacdo do revestimento de zinco que néo ultrapassarem 0,5 %
da area total da peca podem ser retocados, desde que sejam atendidas as

especificacOes das Tabelas 1 e 2 da NBR 6323, utilizando-se um dos seguintes
processos:

e aspersao térmica — metalizacao;
« tinta com teor minimo de 85 %de zinco, na pelicula seca.

NOTAS:

» Asuperficie a ser retocada deve estar isenta de 6leo, graxas, oxidacdo e umidade,
e deve ser livre de elementos prejudiciais ao processo de retoque.

« No maximo 10cm2 de area sem revestimento por componente a restauracao €
permitida;

 Acima de 10 cm? deve-se regalvanizar ou negociar com o comprador.

» Estes métodos de reparo devem ser limitados aos defeitos e as pequenas areas
revestidas que foram cortadas ou soldadas no local.
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5. A |mportanC|a do projeto na especificacao da galvanizacao por imersao a quente;

Retoque do revestimento de Zinco:
Aspersao térmica (metalizac&o)

Aplicacdo da aspersao térmica (metalizacao)
de zinco e a micrografia do revestimento
produzido.

Efetuar lixamento ou leve jateamento do local a
ser reparado;

Revestimento final com pelo menos 30 microns
maior que o especificado;

Escovar suavemente o local reparado com
escova de inox, para remogao de excesso e
fechamento de poros;

Pintura epoxy rica em Zinco

B sy

Efetuar leamento ou limpar

completamente com

escova de aco;

Secar a regido se houver umidade;

A camada devera ter no minimo a
espessura

especificada para galvanizado, caso
posteriormente ocorra pintura final de
acabamento;

Micrografia de revestimento com tinta
epoxy rica em zinco. Obtém-se de
100 a 150 microns de espessuragg
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A importancia do projeto na especificacao da galvanizacao por imersao a quente;

| C Z MANUAL PARA ESPECIFICACAO

CONCLUSAO:

As razdes para a aceitacdo ou a rejeicdo devem ser comunicadas as partes
responsaveis a saber; o galvanizador, construtor, projetista € mesmo ao usuario

final.

O tipo de aco usado, as circunstancias da superficie, os padrdes de fabricacao

e 0s projetos “apropriados para hdg”, séo todos itens que podem combinar e

influenciar a qualidade final do produto galvanizado.
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6.Consideracoes na especificacao

do aco galvanizado pintado —

Sistema Duplex;
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Consideracdes na especificacdo do aco galvanizado pintado — Sistema Duplex;

Fornecer a protecao contra corroséao de maxima durabilidade em ambientes corrosivos
severos (ambientes C3, C4 e C5), assim como ambientes com pH abaixo de 6 e pH

acima de 12. Pode ser usado, também, apenas como acabamento ou identificacéo.
Tem a caracteristica de aumentar a protecdo entre 1,5 a 2,5 vezes em fungéo do
sinergismo entre o Zinco e a tinta, isto €, a acdo cooperativa entre eles, de modo que o
efeito resultante € maior que a soma dos efeitos individuais destes.

A durabilidade do Sistema Duplex é determinada pela seguinte formula:

» DSD =K (DG + DP), onde:
* DSD: Durabilidade do Sistema Duplex;
« DG: Durabilidade da Galvanizacéo a fogo (determinada pela espessura do zinco);
« DP: Durabilidade da Pintura (determinada pela resisténcia interna da pelicula de tinta e

aderéncia ao substrato).

« K: Coeficiente de Sinergia (depende do ambiente e do sistema de pintura)
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6. Conmderagoes na especificacdo do aco galvanizado pintado — Sistema Duplex;

O Coeficiente K de sinergia tem os seguintes valores:

« Ambiente de baixa agressividade (rural): 20a?25
* Industrial e Marinho: 1.5a2,0
« Agua do mar (imerso): 1.2al5

Exemplo de durabilidade do Sistema Duplex:

« ACO PINTADO: 10 anos;

« ACO GALVANIZADO: 45 anos;

« ACO GALVANIZADO e PINTADO = 2,0 x (10+45) = 110 anos de vida util.
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6. Consideracbes na especificagcao do aco galvanizado pintado — Sistema Duplex;

Demais fatores que influenciam a durabilidade da pintura:
« abraséao;
* Iimpacto;
« trincas ou fissuras a temperaturas baixas ou elevadas;
* quebra da ligacédo dentro da matriz do polimero devido reacfes de hidrdlise;
« oxidacao ou exposicao a luz ultravioleta;

» ciclos de congelamento e descongelamento.

Na pratica, falhas prematuras na pintura acontecem devido:

« preparacao insuficiente da superficie do metal,

« tratamento inadequado da superficie do metal.
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6. Conmderagoes na especificacdo do aco galvanizado pintado — Sistema Duplex;
Sistema Duplex — Dupla Protecao

* Por barreira: a tinta e o zinco isolam o substrato aco da atmosfera;

» Pela protecéo catodica: O zinco, por ter um potencial de reducdo menor que o
ferro, se oxida preferencialmente ao ferro, ou seja, 0 zinco se “sacrifica” para
proteger o ferro (detalhado na pag.11).

« Desta forma o zinco protege o substrato do a¢o contra uma eventual falha na
protecao por barreira da tinta, conforme ilustrado abaixo.

——
- -

Revestimento danificado Revestimento protegido

catodicamente Pintura sobre aco Pintura sobre a¢o nao
B Zinco M Aco galvanizado galvanizado

Galvanizado Galvanizado e Somente Pintado
Pintado
91
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6. Con3|deragoes na especificacao do aco galvanizado pintado — Sistema Duplex;

Tipos de tintas usadas na pintura de galvanizados

N&o especificar tinta alquidica pela baixa resisténcia a: Umidade elevada,
Imersdo em agua, Meios alcalinos, Produtos quimicos, Solventes fortes.
Sendo assim pode ocorrer destacamento da tinta em funcdo de ser
saponificavel.

Definicao de tinta alquidica:

A tinta alquidica € similar a tinta 0leo e a acrilica. O meio alquidico é fabricado a
partir de Oleos vegetais naturais, reconhecidamente da soja, polimerizado através
da aplicacdo de alcool e acido. O resultado desta mistura € uma resina que
misturada com um solvente adequado adquire a consisténcia do 06leo de
linhaca tradicional, mas que mesmo podendo ser manipulada por
aproximadamente 4 horas alcanca completa secagem apos 24 horas da aplicacao.
Por seu preparo diferente, o resultado cromatico da tinta alquidica se apresenta
diferente dos alcancados com o 6leo e o acrilico.

ra . W
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6. Con3|dera(;oes na especificacao do aco galvanizado pintado — Sistema Duplex;

Tinta de fundo Epoxi-lsocianato

E a mais usada para galvanizados novos.
(acabamento Poliuretano)

A L

Epoéxi-isocianato Poliuretano Acrilico
2 Alifatico

g a(((TTTTTTTRAL
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6. ConS|deragoes na especificacao do aco galvanizado pintado — Sistema Duplex;
Normas de pintura sobre a superficie galvanizada — sistema duplex

O ABNT NBR 9209: Preparacao de superficies para pintura — Processo de
fosfatizacao — Procedimento ( para acos carbono e acos galvanizados ).

O ABNT NBR 10253: Preparo de superficie de aco carbono zincado para
aplicacéo de sistemas de pintura — Procedimento.

0 ABNT NBR 16733:2019 — Esquemas de pintura para superficies de aco
galvanizado - Protecao anticorrosiva — Requisitos.

0 PETROBRAS N -1021: Pintura de superficies galvanizadas, ligas
ferrosas e nao ferrosas, materiais compositos e polimericos.

0 ASTM D6386: Practice for Preparation of Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coated Iron
and Steel Product and Hardware Surfaces for Painting

0 ASTM D7803: Practice for Preparation of Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coated Iron
and Steel Product and Hardware Surfaces for Powder Coating

NOTA: Fosfatizacdo — Método de conversdo das superficies de aco-carbono e
aco-carbono galvanizado por imersao a quente, para se obter uma camada
microcristalina de fosfatos metalicos insolluveis. Esta camada tem a finalidade de

inibir a corrosédo e aumentar a aderéncia e o desempenho de esquemas de pintura. 94
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6. ConS|deragoes na especificacao do aco galvanizado pintado — Sistema Duplex;

TRABALHO EM SUPERFICIE GALVANIZADA NOVA OU ENVELHECIDA.
NBR 10253 — Procedimento — NOTAS:

A.
B.

Superficie sem passivacao * (Ultima etapa da galvanizacao)
Superficie ndo pode estar lisa ou polida — necessita perfil de ancoragem.

PROCEDIMENTOS:

1.

a bk own

6.
7.

8.

Lavagem com agua e tensoativo (detergente biodegradavel usando escova de
nailon ou manta nao tecida Scotch Brite ou Bear Tex). A agua retira 0s sais e 0
detergente retira o 0leo;

Enxagle com agua limpa;

Secagem natural ou forcada (ar comprimido);

Desengordurar a superficie com solvente apropriado, conforme NBR 7145.
Limpeza mecanica (Sa 1 - jato ligeiro (brush off)) ou manual (escovas com
arame de aco), que promova a remoc¢ao de no maximo 10% da espessura de
camada de zinco;

Remocéao da poeira (escovas de pélo ou ar comprimido);

Aplicacéo da tinta de fundo tolerante;

Aplicacao da tinta de acabamento.

OBSERVACAO: Sal - Padrédo do grau de limpeza - ISO 8501-1
* Ver Nota sobre Passivacdo na préoxima pagina.
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6. ConS|deragoes na especificacao do aco galvanizado pintado — Sistema Duplex;

TRABALHO EM SUPERFICIE GALVANIZADA NOVA OU ENVELHECIDA.

*NOTA: Processo de Passivacdo em aco galvanizado que seréa pintado.

No Brasil pode-se encontrar galvanizadores que recomendam passivar as pecas
mesmo que sejam pintadas posteriormente, pois em contato com a humidade,
havera incidéncia de carbonato de zinco (corrosdo branca) dificultando ainda mais
a aderéncia da tinta. Esta consideracao € em funcdo do tempo em que a peca sera
pintada apos ter sido galvanizada e o local de armazenagem.

Neste caso, recomendamos que a mesma, antes de ser pintada, seja removida a

camada de Bicromato, da passivacao, com uso de solvente ou com Scott brite (ou

similar), garantindo assim a boa aderéncia da tinta a superficie galvanizada.
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6. ConS|deragoes na especificacao do aco galvanizado pintado — Sistema Duplex;
TRABALHO EM SUPERFICIE GALVANIZADA NOVA — NBR 10253 - Procedimento

5 CONDICOES ESPECIFICAS
Devem ser consideradas as condi¢cdes descritas em 5.1 e 5.2, dependendo do
estado da superficie
5.1 Superficie de aco-carbono zincado novo

5.1.1 Com tratamento quimico

5.1.1.1 Proceder tratamento de fosfatizagcao conforme NBR 9209.
5.1.2 Com tratamento por jateamento abrasivo (somente para superficies
zincadas a quente)

5.1.2.1 Desengordurar a superficie com solvente apropriado, conforme NBR 7145,

5.1.2.2 Proceder jateamento abrasivo ligeiro com areia ou outro abrasivo que
promova a remocao de no maximo 10% da espessura da camada de zinco.
5.1.3 Com tratamento mecanico e manual

5.1.3.1 Caso seja necessario, desengordurar a superficie com solvente
apropriado, conforme NBR 7145.

5.1.3.2 Preparar a superficie por meio de escovamento ou lixamento mecanico ou
manual, conforme NBR 7346 e NBR 7347.

5.1.3.3 Desengordurar a superficie com solvente apropriado, conforme NBR 7145
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6. ConS|deragoes na especificacao do aco galvanizado pintado — Sistema Duplex;

TRABALHO EM SUPERFICIE GALVANIZADA NOVA.

ISO 12944-4 — Anexo C:

Material a ser removido: Produtos de corrosao do zinco.
Procedimento: Limpeza por jato de varredura (sweep blast) (6.2.3.4.1)*

Nota: Esta limpeza pode ser feita com Oxido de aluminio, silicatos ou areia de

olivina (ortossilicato de magnésio e ferro).
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6. ConS|deragoes na especificacao do aco galvanizado pintado — Sistema Duplex;
TRABALHO EM SUPERFICIE GALVANIZADA NOVA.

ISO 12944-4 — Anexo C:

* 6.2.3.4.1 Limpeza por jateamento de varredura (sweep blast) O objetivo é
limpar e tornar aspero o revestimento metalico ou organico na superficie
apenas, ou remover uma camada fracamente aderida, .... . A condicao da
superficie requerida devera ser acordada entre as partes interessadas. Para
este proposito, uma area de teste devera ser preparada e avaliada e os varios
parametros de limpeza por jateamento, por exemplo, dureza do abrasivo, angulo
de ataque, distancia do bico ao substrato, pressao do ar e tamanho de particulas
dos abrasivos podem ser otimizados. Normalmente a limpeza por jateamento de
varredura utiliza baixa pressao do ar e granalha angular fina.

¥
\ N30 a 60°
—_— ——
Abrasivo ultrafinonao
metalico angular
Sweep blast
Varredura com angulo obliquo
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6. Con3|deragoes na especificacao do aco galvanizado pintado — Sistema Duplex;

Exemplo de especificacao: Edificio garagem do aeroporto internacional — salvador/BA
- 2012

Galvanizacao Pintura
ABNT NBR 6323:2007 ISO 12944-5: 2007

» Espessura minima meédia do  Sistema no. A4.15
revestimento: 85 mm  Epoxi isocianato

 Durabilidade estimada antes Epoxi 6xido de ferro
do aparecimento da corrosao PU acrilico alifatico
vermelha: > 40 anos. Espessura total: 240 mm

Durabilidade estimada do
sistema de pintura: > 15 anos

e &
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/.Aplicacoes de aco galvanizados;
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7. Apllcagoes de aco galvanizados;

Versatilidade das Aplicac6es: (algumas normatizadas):

© 00 N O O bk~ wDdNPRE

e e ol
g » W N P O

Armazenagem (silos, tanques)

lluminacéao (postes)

Defensas metalicas (guard rail)

Porticos em rodovias / ferrovias

Estruturas Metalicas (em todo sistema de transporte. Ex. Aeroportos)
Telecomunicac0Oes (torres)

Energia (Torres de transmissao, solar, edlica)

Construcéao Civil (vergalhao galvanizado, perfis em aco)

Oil & Gas (Tubulacdes, estruturas metalicas)

. Pontes e Viadutos (metalicas e de concreto)

. Passarelas

. Tuneis

. Elementos de fixacao (parafusos, porcas, arruelas)
. Agropecuaria ( pivos de irrigacao)

. Tubulagcdes em geral
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7. Aplicacbes de aco galvanizados;



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Estais_da_Ponte_Newton_Navarro_Natal-RN.jpg
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7. Apllcagoes de aco galvanizados;

Apllcac;oes O|I & Gas

-—E M‘ "%“: =

el

L gk Eletrodutos
Guarda Corpo curvados
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\a Fe ro 0

7. AplicacOes de aco galvanizados;

TORRES DE ENERGIA EOLICA
SAero= »\*asmﬁ@

l In f1s4 Fonseca &
ana /by #

* Torre — Aco carbono (estruturas Torre em estrutura de
metalicas soldadas galvanizadas); aco galvanizada

» Escadas / fixadores / flanges
galvanizados
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Nao Ferrosc

7. Aplicacbes de aco galvanizados;

Energia Solar: Base estrutural dos painéis

Fonte: T&D Brasil

Estrutura do sistema de captacao de energia solar em

aco galvanizado — Abril/2012 — Arena de Pituagu —

Salvador / BA — Pioneira na América Latina de energia

solar para estadios. 106
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7. Apllcagoes de aco galvanizados;

Estruturas de correias transportadoras de minérios

» Galeria Metalica Aberta

» Galeria Metalica Fechada
» Estrutura de Tripper

» Estrutura Superior

i _- ‘A_" ‘ \'4 “‘\}‘u'ﬁ' N\

i ”""l"'*{ g » Estrutura superior com
i‘,(\i.'ﬂm. \ ms.un R R duas correias.
oy e » Carregamento de
caminhdes

» Torre para Elevador

» Estrutura para balanca de
pesagem

» Recepcado de armazem

» Torre Metalica Aberta

Fonte: Kepler Weber
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Nado Ferrosos

7. Aplicacbes de aco galvanizados;

Aplicacdes em estadios de futebol

e, T T el

>3 - Traves dos gols
R e R 5 + Estruturas metdlicas;
Wi W "« Coberturas;
* Postes de iluminagao;
« Guarda-corpos;
« Suporte dos assentos;
* Vergalhao para concreto armado.

P

----------
g -
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NAa 2 ITOS(

7. Aplicacbes de aco galvanizados;

Aparelhos de ginastica e play ground:
Parque do Ibirapuera — Sao Paulo — SP; Academia Unicamp — Campinas - SP
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7. Apllcagoes de aco galvanizados;
BASE DE ALCANTARA - MINISTERIO DA AERONAUTICA — ALCANTARA - MA
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7. Apllcagoes de aco galvanizados;

3 PASSARELAS - RODOVIA ANHANGUERA - CCR AUTOBAN

* Entre Km 106 e 107;
* Inauguradas em 2014;
. * Construtora Tardelli;
-« Fiscalizac&o Falcdo Bauer;
.+ 20% mais barato que
em concreto;
* 4 meses de execucao;
% *» Mais econOGmicas para
vaos acima de 35 metros;
« Economia na estrutura de
fundacéao.
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8.Vergalhao Galvanizado.
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Vergalhao Galvanizado.

Processo Normatizado:

* ASTM A767 — Standard Specification for
Zinc-Coated (Galvanized) Steel Bars for
Concrete Reinforcement.

e |SO 14657 — Zinc-coated steel for
the reinforcement of concrete.

* ABNT NBR 16300:2016 - Galvanizacao por
imersao a quente de barras de aco para
armadura de concreto armado - Requisitos e
métodos de ensaio.

ssUtilizado ha mais de 60 anos na Europa e Estados Unidos.

**No Brasil, Museu Iberé Camargo, Museu de Arte do Rio (MAR)
e Instituto Moreira Salles - Av. Paulista, 2439 -SP.
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8. Vergalhao Galvanizado.

« ABNT NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto — sub item 7.7 — Em
condicOes de exposicao adversas devem ser tomadas medidas especiais de
protecdo e conservacdo do tipo: aplicacdo de revestimentos hidrofugantes
...sobre a superficie do concreto, galvanizacdo da armadura, .....e outros.

« ABNT NBR 8800 — Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de
aco e concreto de edificios ( referendada pela ABNT NBR 15575 — Norma de
desempenho ) - Menciona sobre a “Corrosao nos componentes de ago” e
sugere métodos de protecao contra corrosao — indicando em seu Anexo
N.4 A - “Galvanizacao a Quente”
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8. Vergalhao Galvanizado.

Museu Iberé Camargo —Porto Alegre - Brasil

.p—..‘—

Divelgagdo: Fuadagdn Ibert Camango

Obra com utilizacao de 100% de vergalhao galvanlzado Inaugurado em 2008
— Arquiteto Alvaro Siza
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8. Vergalhao Galvanizado.

“rhﬂ

Museu MAR - RJ

Ak L

—
A iA R AL

(AERREED TIL
- NI

e ;
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8. Vergalhao Galvanizado.
Instituto Moreira Salles - SP
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8. Vergalhao Galvanizado.

ABNT NBR 15575-1:2013

Anexo C
intormativo)

Consideracoes sobre durabilidade e vida util
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8. Vergalhao Galvanizado.

REACAO DO VERGALHAO GALVANIZADO DURANTE A CURA DO CONCRETO:

» Zinco em solucbes fortemente alcalinas (> pH 12,5) é passivado por formacéo de
camada de cristais aderentes — hidroxizincato de calcio (CaHZn);

« A formacdo de CaHZn comeca imediatamente em contacto com a solucéo de
cimento molhado;

- E importante a existéncia da camada de zinco puro no revestimento do vergalh&o
(camada ETA) para promover a reagdo com 0 concreto para a formacao de
hidroxizincato de calcio;

* Nesta reacdo ha um consumo de cerca de 10 micrometros da camada de zinco;

 Esse filme superficial estabiliza o zinco, isolando-o do ambiente circundante;
A reacao com zinco cessa logo que o concreto endurece.

* O hidroxizincato de calcio € um produto fibroso, apresenta uma elevada adesao
guimica ao concreto, o que resulta na elevada aderéncia ao concreto.
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8. Vergalhao Galvanizado.
NO CONCRETO - EVOLUCAO DE HIDROGENIO:

Cimento possui teor de cromato suficiente para evitar a evolugcéo de hidrogénio —
ideal minimo de 20 ppm de cromato na mistura final do concreto;

Geralmente o pH durante a cura do concreto encontra-se em 12,5. Se o pH for
superior a 13,3, podera ocorrer intensa evolucdo de hidrogénio e
consequentemente afetara a aderéncia do vergalhdo galvanizado ao concreto
armado.

IMPORTANCIA RELACAO AGUA / CIMENTO:

Entre 0,4 e 0,5 para concreto armado em ambiente marinho € a recomendacao de
norma ABNT NBR 6118;

Quanto menor esta relacdo, menor a porosidade do concreto e portanto menos
permeavel;

Embora o hidroxizincato de calcio ndo evite a penetracdo do ion cloreto, a
superficie do vergalhdo galvanizado é 2,5 vezes mais tolerante a cloretos do que
vergalhdao sem protecao.
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8. Vergalhao Galvanizado.
VERGALHAO SEM PROTECAO

ATMOSFERA

Os produtos da corrosdo
por serem mais volumosos
que 0 aco base se
expandem gerando trincas e
desplacamento do concreto
H,0 no contorno do vergalhao

A taxa de penetracao das
substancias depende da S0, co,
permeabilidade do concreto a,

CONCRETO MENOS ALCALINO

S B N
© CONCRETO MAIS ALCALINO
' R
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8. Vergalhao Galvanizado.

Bermuda — 60 anos de performance histérica

« A regiao de Bermuda utiliza exclusivamente
vergalhoes galvanizados em todas as
construcbes de concreto desde 1950. A
aplicacdo € necessaria por causa do clima
marinho corrosivo.

« Além disso o agregado para fabricacdo do
concreto ja contem cloretos em sua
composicao quimica
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Visite nosso site: www.icz.org.br

)| ) http://wwwicz.org.br p-c H ) ICZ - Tnstituto de Metais N3... » ' ] ok 18

G

% v B ~ [ é= v Piginav Seguranga~v Ferramentas~ @@~ ¢ [0 0R =

)

) Home portal da GALVANIJAGAD P()RIAI“‘~'{§PI’QLEI GALVABRASIL PREMIO BRASIL ® Zinco Salva Criangas® EN

GALVANIZADO

I C 2 | CHUMBO NIiQUEL ZINCO

Instituto dv. M "(a s
N&o Ferros

ICZ Associados Associagoes Preco dos Metais Biblioteca Digital Cursos Noticias Eventos

Associe-se | Receba Informativos | Fale Conosco Busque no site d

Vantagens de associados

Confira o artigo sobre vergalhdo

galvanizado na Revista TECHNE :
CLIPPING DE NOTICIAS

EM UNIVERSIDADE
E ENTIDADES

COMO CONSTRUIR

Especificacdao de
vergalhoes galvanizados

Confira as apresentagoes do
Intergalva 2015

Museu Iberé Camargo é premiado nos P ; : <
EUA - MCHAP

Por Ricardo Suplicy Goes
Gerente-executivo do Instituto
de Metais Nao Ferrosos (ICZ)

O Prémio Brasil Galvanizado 2014, foi
um sucesso. Conhega os vencedores!
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hao Ferros 0

PUBLICACOES ICZ
http://www.icz.orqg.br/icz-biblioteca.php

Dez boas
razoes para galvanizar
por imersao a gquente

GUIA DE
GALVANIZACAQ
POR IMERSAQ A QUENTE

Vergalhdo (Jalvanuado
Durabihiags & .
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MATERIAL ELABORADO POR:

ICZ — INSTITUTO DE METAIS NAO FERROSOS

Av. Angélica, 1814, 8° andar, conjunto 804,
Higiendpolis - Sdo Paulo, SP - Fone: 11-3214-1311 —
Contato: Ricardo Suplicy Goes

E-mail: ricardo.goes@icz.org.br

e contato@icz.org.br
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